setta

Einfach. Besser.

setta pox Bodenbeschichtung

Umweltschonende 2K-Epoxydharzbeschichtung, wasserbasiert.
Fiir Mineralische Wand- und Bodenfldachen im Innenbereich.

Produktbeschreibung

Besondere Eigenschaften

Glanzgrad
Lagerung
Mindesthaltbarkeit
Dichte

Gebinde groB3e
Farbton

Geeignete Untergriinde

Verarbeitung/Zubereitung

Systemaufbau Wandflache

Systemaufbau
Bodenfldache

Werkzeug

Reinigung der Werkzeuge

GISBAU-Code

Produktinformation P100050

Bodenbeschichtung fur mineralische Untergriinde im Innenbereich mit geringer bis
mittlere chemischer und mechanischer Belastung. Einsetzbar auf begeh- und
befahrbaren mineralischen Bodenflachen wie z.B. privaten Garagen, Kellerraume,
Lager, Treppenabgange, Fahrradkeller, Wasch- und Sanitarrdume, Versorgungsrdume,
Archive, Magazine, Sozialrdume, etc.

Hervorragend geeignet flr strapazierte Wandfldchen, die hohen Belastungen durch
Chemikalien, Desinfektionsmittel oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind wie z.B. in
Krankenhdusern, Laborrdume, Liftungsschachten, Produktionsrdumen in der Lebens-
und Genussmittel Industrie. Einsetzbar auf Rauhfaser, Struktur-, Vlies- oder
Glasgewebetapeten, Kunstharzputze, Putze der MG PII -PI1V, Gipskartonplatten u.a.

Strapazierfahig, leicht zu verarbeiten, gute Chemikalien-, Reinigungs- und
Desinfektionsmittelbestandigkeit, gute Bestdndigkeit gegen Weichmacherwanderung,
geruchsneutral, wasserverdinnbar, umweltfreundlich, gutes Haftungsvermogen.

glanzend
Kihl, trocken, frostfrei

Ca.6 Monate im ungedffneten Originalgebinde

Ca. 130 g/ ccm

5 kg, 10 kg

Kieselgrau, Betongrau

Boden: Beton, Zement-, Magnesit- und Anhydritestriche.

Wande: Rauhfaser, Struktur-, Vlies- oder Glasgewebetapeten, Kunstharzputze, Putze
der MG PII -P1V, Gipskartonplatten u.a.

streichen oder rollen

setta pox mit mittel- oder kurzflorwalze gleichmaBig und zligig, streifen- und ansatzfrei
im Kreuzgang aufrollen. Empfehlung: setta Profiwalze Nr. 7

Verarbeitungszeit: 3 Std. bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchte

Grundbeschichtung mit setta pox. Verdiinnung: Max 10 % Wasser.
Zwischenbeschichtung und Schlussbeschichtung Verdliinnung: Mit max. 5% Wasser.

Grundbeschichtung mit setta pox. Verdinnung: Max 10 % Wasser.
Zwischenbeschichtung und Schlussbeschichtung Verdliinnung: Mit max. 5% Wasser.

Streich- und Rollwerkzeug

Sofort nach Gebrauch mit Wasser oder warmen Seifenwasser. Bei ldngeren
Arbeitsunterbrechungen zwischenreinigen.
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Verbrauch

Untergrundvorbehandlung

Mischen

Chemikalienbestandigkeit

Produktinformation P100050

Grundanstrich: Neue, schwach saugende Untergriinde: ca. 150ml/m2 setta pox (15 %
wasserverdinnt). Sandende, mehlende stark saugende Untergriinde: mit setta
Grundfestiger grundieren; Verbrauchsmenge ist durch Probebeschichtung festzustellen.
Nach der Trocknung darf kein gldnzender Oberflachenfilm zurlickbleiben. Zwischen-und
Deckanstrich: ca. 150ml/m?2, unverdlinnt. Exakte Verbrauchswerte durch Musterlegung
am Objekt ermitteln. Zu groBe Schichtdicken (Mehrverbrauch) bei den einzelnen
Arbeitsgangen vermeiden.

Der Untergrund muss formstabil, trocken, fest, frei von Verschmutzungen und
trennenden Substanzen (z. B. frei von Staub, Olen, Fetten, Gummiabrieb, Trennmittel,
Zementschlamme, etc.) sein. Die Untergriinde missen im Mittel eine
Oberflachenzugfestigkeit von mindestens > 1,5 N/ mm?2 aufweisen (kleinste Einzelwert
1,0 N/mm?2). Der Untergrund muss vor aufsteigender Feuchtigkeit geschitzt sein.

Der Feuchtehaushalt im Untergrund darf bei

Beton und Zementestrich: max. 3,5 Gew.-%

Magnesitestrich: max. 2 Gew.-%

Anhydritestrich: max. 0,5 Gew.-%

nicht Ubersteigen.

Untergrund und vorhandene Beschichtungen auf Eignung und Tragfahigkeit prifen.
Untergriinde die die aufgefiihrten Anforderungen nicht erfillen (nicht tragfahige
Altbeschichtungen, Verschmutzungen durch Ole, Fette, Gummiabrieb, Trennmittel,
Zementschldamme und sonstigen trennend wirkenden Substanzen, Mindestanforderung
an Oberflachenzugfestigkeit, etc.) missen durch MaBnahmen wie z.B. Kugelstrahlen,
Druckluftstrahlen mit festem Strahlmitteln oder Frasen vorbereitet werden. Tragfahige
Altbeschichtungen, glanzende Oberflachen und starre 2K-Beschichtungen reinigen,
anschleifen bzw. matt strahlen. Ausbruch- und Fehlstellen im Untergrund fachgerecht
beiarbeiten. Die Untergrundvorbehandlung unter Einsatz eines Anlaugers ist nicht zu
empfehlen, da es hierdurch zu einer Trocknungsbeschleunigung und somit zu einem
optisch ungleichmaBigen Erscheinungsbild kommt. Verschmutzungen und trennende
Substanzen sind unter Verwendung von Alkohol wie z.B. Isopropanol zu entfernen.

setta pox Basis- und Harterkomponente sorgféltig unter Verwendung langsam
laufender mechanischen Rihrwerke homogen miteinander vermischen (mindestens 4
Minuten). AnschieBend in ein anderes GefaB umfillen und nochmals grindlich mischen
(mindestens 1 Minute). Das Material ist sofort verarbeitungsfahig. Bitte Topfzeit
beachten. Das Ende der Topfzeit ist optisch nicht erkennbar. Ein Uberschreiten flihrt zu
Glanzgrad- und Farbtonveranderungen sowie zu niedrigeren Festigkeiten und
Haftungsverlusten mit dem Untergrund.

Mischungsverhaltnis:

75 Basis: 25 Harter (Gewicht)

70 Basis: 30 Harter (Volumen

Essigsaure, 5%tig: ja, Verfarbungen mdoglich

Schwefelsdaure, 20%tig: ja

Salpetersaure: ja

Salzsdure: ja

Ammoniak: 25%tig: ja

Xylol: ja

Priiffliissigkeit Gr. 5 (nach DiBt Gewdsserschutz, Alkohole bis 48 %): ja
Enteisungsmittel: ja

Benzin DIN 51 600: ja

Priiffliissigkeit Nr. 4: (Kohlenwasserstoffe, benzolhaltige Gemische max. 5%): ja

Hydraulikfliissigkeit (Skydrol): ja

Trafo Kiihlfliissigkeit (Shell Diala-0l): ja
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Rutschhemmende
Oberfldache

Abriebfestigkeit

Dekorative Gestaltung

Hinweise

Zu Beachten

Besondere Hinweise

Produktinformation P100050

Zur Erhéhung der Rutschhemmung von setta pox wird in die noch nasse
Zwischenbeschichtung setta Antirutsch eingestreut, nach Trocknung ist das
Uberschissige Material abzufegen / abzusaugen. AnschlieBend erfolgt eine
Schlussbeschichtung mit setta Pox, unverdiinnt. Wir empfehlen setta Walze Nr. 7. Bei
langeren Standzeiten oder Arbeitsunterbrechung Material griindlich aufrihren. Durch
die rutschhemmende Einstellung der Oberflache sind geringfligige Nachteile in Bezug
auf die Verschmutzung und die Reinigungsfahigkeit festzustellen. Kratzspuren bei
mechanischer Belastung sind nicht zu vermeiden.

Der Abrieb nach Taber (CS 10/1000 U/1000 g) betragt: 66 mg/30 cm2"

Fur die individuelle dekorative Oberflachengestalltung kénnen farbige Dekorchips in die
noch nasse Schlussbeschichtung eingestreut werden. Wir empfehlen eine Probeflache

anzulegen.

Bei kritischen Untergriinden oder Einsatzgebieten ist die Eignung und
Funktionsfahigkeit immer durch Musterflache festzulegen. Die Trocknungszeiten
zwischen den Arbeitsgangen sollten bei 20 °C mind. 12 und max. 24 Stunden
betragen. Bei langeren Wartezeiten muss die Oberflache des vorangegangenen
Arbeitsganges angeschliffen werden. Die Verarbeitbarkeitsdauer betragt bei 20 °C und
65 % relativer Luftfeuchtigkeit ca. 3 Stunden. Héhere Temperaturen verkiirzen,
niedrigere verldngern die Topfzeit. Die Werkstoff, Verarbeitungs- und
Untergrundtemperatur muss mindestens +10°C, maximal +30°C betragen. Maximale
relative Luftfeuchte 70 %. Die Untergrundtemperatur sollte immer mindestens 5°C
Uber der Taupunkttemperatur liegen. Zu groBe Schichtstdrken (Mehrverbrauch) bei
den einzelnen Arbeitsgdngen vermeiden. Wahrend der Trocknungsphasen fiir gute Be-
und Entliftung sorgen. Wahrend des Aushartungsprozesses (ca. 3 Tage) aufgetragenes
Material vor Feuchtigkeit schiitzen, da sonst Oberflachenstérungen und
Haftungsminderungen auftreten kdnnen. GroBe, zusammenhangende Flachen nur mit
Material einer Chargennummer beschichten. Farbtone vor der Verarbeitung prifen.
Nicht auf Flachen mit stehendem Wasser (ausreichendes Gefalle) bzw.
Dauerfeuchtigkeitsbelastung einsetzen. Beschichtungen unterliegen einem
nutzungsbedingten VerschleiB3. Die individuelle Nutzungsdauer ist abhdangig von der
Schichtdicke und der Intensitdt der Beanspruchung. Schleifende Beanspruchungen
kdnnen zum Verkratzen der Oberfldache fiihren. Ein anspruchsvolles Aussehen der
Beschichtungsoberflache setzt eine regelmaBige Reinigung und Pflege voraus.
Chemikalien und organische Stoffe kdnnen zu Oberfldchenveranderungen fiihren. Die
Funktionsfahigkeit der Beschichtung wird durch diese optischen Veranderungen nicht
beeinflusst. Fir die Optimierung der Strapazier- und Reinigungsfahigkeit sollte setta
Aqua 2-K-Siegel als farblose Versiegelung eingesetzt werden. Bei allen dunklen,
brillanten Farbténen mit einem Hellbezugswert von < 60 muss eine Versiegelung mit
setta Aqua 2-K-Siegel ausgefiihrt werden. Bei Belastung durch
Weichmacherwanderung aus Reifen kénnen Beschichtungsschdden dauerhaft nicht
ausgeschlossen werden.

VOB, Teil C, DIN 18 363, Abschnitt 2 und 3, sowie die BFS Merkblatter der in Frage
kommenden Arbeitsbereiche. Entsorgungshinweise und Sicherheitsratschlage
entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlage (Stand bei Drucklegung): Nur fur
gewerbliche Verarbeiter bestimmtes Produkt.

Grundmasse: XI-Reizend. Gefahr ernster Augenschaden. Darf nicht in die Hande von
Kindern gelangen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Berlihrung mit den Augen griindlich mit Wasser
absplilen und einen Arzt konsultieren. Bei Berlihrung mit der Haut sofort mit viel
Wasser und Seife abwaschen. Nicht in die Kanalisation/Gewdsser und Erdreich
gelangen lassen. Bei Unfall und Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen.

Transportvorschriften: ADR/GGVS/E. Entzlindlich
Grundmasse - Nein
Harter Rn 2314 (2) Nein

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Grundmasse: Fliissige Materialien nach Abfallschliissel EAK 07 01 04 (andere
organische Losemittel, Waschfllissigkeiten und Mutterlaugen) entsorgen. Harter:
Flissige Materialien nach Abfallschliissel EAK 08 01 02 (alte Farben und Lacke, die
keine halogenisierten Losemit-tel enthalten) entsorgen. Entsorger: Bitte Riicksprache
mit Handel.
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Produktinformation P100050

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver
Entwicklungsarbeit und langjahriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den
Anwender und Verbraucher informieren und unterstiitzen. Die technischen Daten
entsprechen der Rezeptur des Herstellers. Wegen der Vielseitigkeit der
Anwendungsmadglichkeiten und der auBerhalb unseres Einflusses liegenden
Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhiltnisse kann keine Gewdhr im Einzelfall
aus unseren Angaben iibernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen
Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle friiheren Angaben ihre Giiltigkeit.
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